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See on Sinu fassaadipaneelide paigaldusjuhend madalhoonele. Palun loe see hoolikalt
labi enne fassaadipaneelide paigaldamise alustamist. To0de teostamiseks vajad
vahemalt uhte abilist, hea kui see oleks dppinud puusepp voi muursepp.
RAKETERM paneel on armeeritud liitpaneel, mis koosneb kahest osast:

* viimistluskiht

* soojustuskiht

1. armeerkiht
2. soojustuskiht
3. kinnitusseibid
4. viimistluskiht

Viimistluskint moodustub erinevatest kiviplaatidest, mille vuugid on taidetud tsemendil,
taiteainel ning polimeersetel sideainetel baseeruva vuugiseguga. Viimistluskiht annab
paneelile tule- ja ilmastikukindluse ning mehhaanilise tugevuse. Viimistluskihi alla on
paigaldamise hdlbustamiseks asetatud metallist kinnitusseibid.

Paneeli soojustuskihi moodustab vahtpoluuretaan, mille tagakuljes on klaaskiust
vorkarmatuur. Soojustuskihi taiteainena kasutatav vahtpollstireen sailitab toote kerguse
ja head isolatsiooniomadused.




Paneelide omavaheline punnihendus tagab katte niiskus- ja tuulekindluse.
RAKETERM-i standardpaneelid on kaetud nn normaalformaadis kiviplaatidega
maoodtudega 240x71x10 mm.

Standardpaneelid on pikkusega 1262 mm, kérgusega 570 mm ja paksusega 46 mm.

Paigaldamisel tuleb arvestada pikkusele lisaks 1-2 mm, sest vaevalt dnnestub paneele
omavahel absoluutselt tihedalt kokku suruda. Seega on arvestuslikult paneelimooduli
pikkus 1264 mm (millest tulenevalt karkassisamm pool sellest e 632 mm) ja kérgus 570
mm, kivimoodul vastavalt 252,8 mm ja 81,6 mm.

Fassaadipaneele voib paigaldada nii metall- kui ka puitkarkassile. Paneelide aluse
puitkarkassi rajamiseks kasutatava saematerjali ristldige ei tohiks puidu vaandumise
valtimiseks Uletada 50x50 mm ning puit peaks olema puidukaitsevahendiga toodeldud.
Paigaldus metallkarkassile teostatakse vastavate peitklambrite abil, mida sdéltuvalt
paigaldustingimustele on valida kas kuumtsingitud voi roostevabad. Puitkarkassile
paigaldamisel vdib kasutada ka vahemalt 12 mm Iabimddduga lamepea kruvisid voi
seibidega vahemalt 70 mm pikkuseid puidukruvisid, mis kruvitakse punnliidese punni
servast 45° nurga all 1abi paneeli karkassielementi (analoogne taispunnliidesega
pdrandalaudade kinnitamisele).

Karkassielemente on seinale lihtne kinnitada vastavate metallnurkadega, metallnurkade
paigaldussamm ei tohiks Uletada 750 mm.
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Projekteeritava karkasshoone voib jargmisi toid arvestades rajada kohe paneelide
paigaldamiseks sobiliku karkassisammuga.

Enne soojustusmaterjalide paigaldamise alustamist peavad hoone betooni- ning
sisekrohvitdod olema I6petatud ja ehitusniiskus konstruktsioonist valja kuivanud, samuti
tuleb kontrollida valitud seinatarindi soojus-niiskuslikku toimivust.

Paigaldustoodeks vajalikud tooriistad ja materjalid:

* [6Okdrell * elektriline kruvikeeraja

* kivildikekettaga ketasldikur * markendor

* nuga * vesilood

* vuukimislaud * vuugirauad, pikk ja luhike

* pahtlilabidas » mordikellu

» metallvasar « stardiprofiil

* poluuretaanvaht * klambrid, kruvid, tuublid, seibid

* neutraalne silikoon voi montaaziliim
koos pustoliga

Lisaks on vajalikud muidugi fassaadipaneelid ning nendega komplektis tarnitavad
limplaadid ja vuugisegu. Hoone nurkade vooderdamiseks kasutatakse suuri
nurgadetaile (mddtudega 240/870x570 mm), avakullgede ja -pealsete vooderdamiseks
vaikseid nurgadetaile (m66tudega 240/240x570 mm). Nurgadetaile on nii parema- kui
ka vasakukaelisi, need asetatakse teineteise peale vaheldumisi ja kinnitatakse vastavalt
juhendile paigaldatud karkassielementidele.




1. Aluskarkassi rajamine

1.1. Aluskarkassi rajamist alustage hoone valisnurkadest.

Paigaldage pustloodselt metallnurkadega olemasolevast seinast planeeritud
lisasoojustuskihi paksuse (8) kaugusele puidust véi metallist karkassi nurgaelemendid
hoone nurkadesse, voimalikult kaugele olemasoleva hoone nurga tipust.

1.2. Paigaldage analoogseltkarkassinurgaelemendid hoone
koikidesse valisnurkadesse. Hoone sisenurgas paigaldage
karkassielemendid pustloodselt seinast lisasoojustuskihi
paksuse (8) kaugusele teineteisele voimalikult 1ahedale,
kuid mitte paris kokku.

Enne sisenurga karkassielementide I16plikku kinnitamist paigaldage
: sisenurka lisasoojustus — hiljem on seda vaga raske teostada.

1.3. Jargnevalt kinnitatavate karkassielementide tasapindseks ja pustloodseks
paigaldamiseks tdmmake markenoorid aarmiste karkassielementide vahele karkassi
valispinnale seina ala- ja ulaossa.

1.4. Kontrollige, et markenddri ning olemasoleva seina vahele jaab kdikides seina
punktides piisavalt ruumi karkassi ja lisasoojustuskihi paigaldamiseks. Vajadusel
nihutage paigaldatavad karkassi nurgaelemendid seinast veidi eemale.
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1.5. Jargmised karkassielemendid paigaldage pustloodselt vastu markendori nii, et
hoone nurka moodustava kahe kulgseina karkassi nurgaelemente ihendavate moétteliste
sirgete (markenddride pikenduste) 16ikepunktist jaab karkassielemendi teljeni 195 mm.
Seina kolmas karkassielement paigaldage eelmisest 632 mm kaugusele (mdét teljest
telge).

632

1.6. Nuud paigaldage avakulje detailide kinnitamiseks pustloodne karkassielement
avataidete kulgedele vastu alusseina, umbes 50 mm kaugusele avataite avanevast
osast, seejarel paigaldage analoogselt rohtloodne karkassielement avataite kohale.

Arge unustage, et avakiilge ja ava pealset katva paneeli paksus on
5 46 mm, mille paigaldamiseks tuleb jatta ruumi vahemalt 50 mm.

1.7. Paigaldage pustloodsed karkassielemendid ava kulgedele ning rohtloodne element
ava kohale markenddri tasapinda soojustuskihi paksuse (8) kaugusele seinast.




1.8. Seejarel paigaldage markenddri tasapinda pustloodne karkassielement nii, et profiili
telg jaab 195 mm kaugusele ava kulgedele paigaldatud profiilide avapoolsest servast.
Analoogselt paigaldage rohtloodne karkassielement ava kohale. Korrake tegevust
kdikide avade umbruses.

1.9. Karkassi reaelementide paigaldamist alustage nii nagu ka hiljem fassaadipaneelide
kinnitamist, seina vasakpoolse nurga juurest. Paigaldage pustloodsed karkassielemendid
markendodride tasapinda sammuga 632 mm (moot teljest telge), katkestades elemendid
avade kohal.

1.10. Nuoud kontrollige viimase reaelemendi ning eelnevalt paigaldatud seina
parempoolse nurga kolmanda karkassielemendi vahet. Kui see jaab alla 240 mm vai
kui fassaadipaneelide mudrikirjas tahavad tekkida ,kutsikad”, tuleb paigaldust6ode
kaigus jargata mitte ainult vimane standardpaneel, vaid kaks viimast paneeli, nihutades
vastavalt viimast karkassi reaelementi vasakule nii, et madrikiri jaaks korrektne.

1.11. Paigaldage karkassi reaelemendid analoogselt koikidel seintel ning
fassaadipaneelide aluskarkass ongi rajatud. Enne fassaadipaneelide paigaldamist tuleb
vajadusel paigaldada lisasoojustusmaterjal.

voi hermeetiliselt sulgeda, samuti tuleb tihendada soojustuse ja

N B' Lisasoojustuse plaatidevahelised vuugid tuleb korrektselt taita
m  karkassielementide vahelised voimalikud praod.
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2. Korguste markimine hoone nurkadele

2.1. Markige esimese paneelirea alumise serva kdrgusmark karkassi nurgaelemendile.
Seejarel modtke ja markige punkt sellest 50 mm kdrgemal. Nii saate stardiprofiili
tagakulje Ulemise serva kdrgusmargi. Kandke nivelliiri vi markenoori ja vesiloodi abil
see koérgusmark réhtloodselt kdikidele karkassielementidele.

' Voéimaluse korral Uritage materjali kao ja jaatmete vahendamiseks
» Votta kaetava seinaosa korguseks paneelide korguse taiskordne.

2.2. Stardiprofiil peab olema valmistatud vahemalt 1 mm paksusest kuumtsingitud
terasplekist. Soovitav on profiili vaandenurk perforeerida, puurides iga paarikimne
sentimeetri tagant 2 mm labimddduga ava.

ZJ2 mm

50

40

2.3. Asetage stardiprofiili Glemine serv
kérgusmargile ning kinnitage profiil
rohtloodselt karkassile.

2.4.Kinnitage peitklambrid stardiprofiilile
iga karkassiprofiili teljele.

3. Fassaadipaneelide paigaldamine

Fassaadipaneelide paigaldamist alustage seina vasakpoolse nurga juurest, edenedes
uks rida korraga.



Esimese rea korrektne paigaldamine on vahemalt sama oluline kui

' esimese nurga paigaldamine. Seetottu tegutsege tahelepanelikult.
H Esimene rida peab olema tapselt horisontaalselt ja stardiprofiili

peal uhel joonel.

3.1. Asetage vasaku- vOi paremakaeline
suur nurgadetail stardiprofiili kohale ning
suruge tugevalt alla kuni detaili alaosas,
soojustuskihis asetseva punni soon on
taielikult istunud all olevate peitklambrite
peale. Veenduge, et nurgadetaili mdlema
haara paneelide otsad ulatuvad tapselt
karkassielementide teljeni. Kui ei ulatu, on
karkassielementide paigaldamisel tehtud
viga, mis tuleb parandada. Seejarel
kontrollige detaili pustloodsust méblemalt
kdljelt ning kinnitage detail Glaosas punni
soonelt peitklambritega karkassile.

3.2. Paneelide vertikaalsete liitekohtade
hermetiseerimiseks kandke eelneva paneeli
kuljel oleva punnliidese punni valimisse serva
ohukene silikoonivorst.

3.3. Seejarel suruge jargmine paneel tugevalt kohale nii, et eelneva paneeli
uhenduspunn libiseks paigaldatava paneeli punnisoonde ja paneel jaaks voimalikult
tihedalt eelneva paneeli vastu, ning soojustuskihi alaosas olev punni soon istuks taielikult
peitklambritele.
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3.4. Kontrollige paneeli rdhtloodsust ja kérguse odigsust ning fikseerige see kruviga
uhest keskmisest kinnituskohast labi paneeli. Eelnevalt sivendage kruvipea jaoks
vuugisegusse umbes 5 mm sugavune suvend.

3.5. Kontrollige, kas paneel on taielikult loodis ja seejarel paigaldage ulemised
peitklambrid ning teine keskmine kinnituskruvi.

3.6. Paigaldage analoogselt jargnevad standardpaneelid, kontrollides iga paigaldatud
paneeli roht- ja pustloodsust.

3.7. Joudes kolme karkassielemendi kaugusele avakuljest, asuge vormistama ava
Umbrust, paigaldades kdigepealt avapealsed. Avapealsete katmiseks kasutage vaikseid
nurgadetaile, millistest moodustatakse sillus, vajadusel saagige silluse palekulg
kitsamaks voi lisage standardpaneeli riba. Korrektse tulemuse saamiseks uritage silluse
avapealne osa moodustada taiskiviplaatidest, jargates otsmised nurgadetailid vuugist.
Silluse palekulje otsad kinnitage kruvide ja vahemalt 215 mm kuumtsingitud seibidega
mitte kaugemalt kui 20 mm nurgadetaili servast, siis varjab hiljem paigaldatav avapale
detail kinnituskruvi. Nurgadetaili otsad ja silluspaneeli Ulaosa fikseerige peitklambritega
punnsulundist. Iga vaike nurgadetail peab olema kinnitatud vahemalt kuuest punktist.




3.8. Nuud paigaldage avapalede katmiseks mdlemale poole ava vaikesed nurgadetailid,
saagides vajadusel palekuljed kitsamaks ning nurgadetailid Iihemaks. Veenduge,
et nurgadetailide horisontaalne vuugijoon Uhtib paigaldatavate standardpaneelide
vuugijoonega. Ka avapalede katmisel peab iga vaike nurgadetail olema kinnitatud
vahemalt kuuest punktist.

3.9. Kui tekib vajadus avakulje katetega puutuva standardpaneeli I6ikamiseks (vt ka
punkti 1.10), markige paneelile Idikejoon ja jargake paneel, saagides kivipoolselt pinnalt.
Jarkamisel saagige alati paneeli kivikattekint 5 mm kaugemalt kui soojustuskiht, et
sailitada tekkiva pustvuugi laius. Jargatud paneeli soojustuskihi ning nurgadetaili vahele
jaav punnsoone tiihemik (kui seda ei ole, tuleb see Idigata naiteks noaga, ristldikega
15x15 mm) taitke vahetult enne paneeli fikseerimist uretaanvahuga. Paigaldage jargatud
paneelitlkk, kinnitades selle peitklambriga vahemalt neljast nurgast.

RAKE === TERM




3.10. Vajadusel toimige samamoodi, jdudes paigaldusjarjega jargmise nurgadetailini.

Stardiriba ja nurgadetailide, avaklilgede ning esimese paneelirea
paigaldamine on paigaldusprotsessi koige olulisemad etapid.
' Eriline tahelepanelikkus selles staadiumis saastab probleeme
jargmistel etappidel. Kui teostate paigaldamistoid esmakordselt,
¥  soovitame alustada paigaldamist hindava pilgu eest enim varjatud
hoone osas.

4. Jargnevate ridade paigaldamine

4.1. Paneeli horisontaalsete uUhendusvuukide hermetiseerimiseks kandke alumise
paneeli Ulaservas oleva punnliidese punni valimisse serva dhukene silikoonvorst.




4.2. Paigaldage koigepealt esimese nurga suur nurgadetail (seekord aga vastaskatt
vorreldes alumise reaga), seejarel standardpaneelid ja avakulgede ning teiste
nurkade detailid. Valtimaks soojustusplaatide nelja nurga Uhtelangevust, paigalduvad
standardpaneelid vaheliti, iga jargnev rida eelmisest poole paneeli vérra nihkes.

Vajadusel paigaldage veeplekid enne aknaava kiljedetailide

N B ' paigaldamist.
m  Jalgige pidevalt paneeliridade loodsuse o6igsust. RAKETERM
paneelid on jaigad, neid ei saa painutada, vaanata ega kokku
suruda.

Ukse- ja aknakulgede ning pealsete viimistlemisel voib kasutada ka teisi lahendusi:
krohvida, katta pleki, puidu vdi méne ehitusplaadiga jne.

5. Sisenurkade moodustamine

5.1. Sisenurga moodustamiseks jargake paneel parajaks ning asetage kohale ja
kinnitage.

5.2. Jargake taisnurga all parajaks kulgnev paneel, jattes kahe paneeli vahele 10 mm
tuhemiku, seejarel kinnitage paneel.

5.3. Kui kogu nurga kdrguses on nurgapaneelid kinnitatud, taitke tihemik mineraalvillaga,
suruge peale vuugipael ning hermetiseerige vuuk vuugimastiksi voi -silikooniga.
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Sellega on fassaadipaneelid paigaldatud. Jaab veel liimida pesadesse paneelide
uleminekuplaadid ning vuukida liimitavate plaatide umbrus ja paneelide omavahelised
uhendusvuugid.

6. Kiviplaatide liimimine

Kivimustri sailitamiseks peab kiviplaat paneelide Uhenduskohas ulatuma ule Uhe kivirea
uhelt paneelilt teisele. Kuna tootmises ei ole seda vdimalik teha, tuleb need plaadid
limida paigaldustoode kaigus.

6.1. Juhul, kui jargatud paneelide
paigaldamise tagajarjel on tekkinud
situatsioon, kus liimitava kiviplaadi
pesa vastas on paneelil poolik kiviplaat,
tuleb viimane eemaldada. Saagige lahti
seguvuuk kiviplaadi Umbert, purustage
Kiviplaat metallvasaraga ettevaatlikult
vaikesteks tukkideks ning eemaldage noa
abil tukid paneelilt.

6.2. Liimige kiviplaadid silikooni vdi
montaaziliimiga vastavatesse pesadesse.
Liimid peavad olema moeldud
kasutamiseks temperatuurivahemikus
=50 kuni +100 °C.




6.3. Kontrollige, et liimitavate kiviplaatide pinnad ning paneelide kiviplaatide pinnad
jaaksid samale tasapinnale ning samale kdrgusjoonele.

NB!

Kiviplaatide toestamiseks liimi tahkestumise ajal ei tohi kasutada
naelu ega kruvisid vms. Tugedena kasutatavaid abivahendeid ei
tohi torgata soojustuskihi sisse, see voib rikkuda fassaadikatte
hermeetilisuse ja veepidavuse.

7. Loplik viimistlemine

Viimaseks tooks fassaadipaneelide paigaldamisel on vuukide viimistiemine, mis
teostatakse peale kiviplaatide liimumist. Vuukimistoid vdib teostada 6hutemperatuuril
mitte alla +10 °C ja -niiskusel mitte Ule 70% RH-d.

Liimitud kiviplaatide Umbruste, paneelide Uhendusvuukide ning kruviaukude taitmiseks
kasutage ainult spetsiaalset tootega kaasa antud kuivsegust vee lisamise ja segamise
teel saadud vuugisegu. Vuugisegu lUkatakse vuukidesse ning tasandatakse vuugirauaga,
saavutamaks puhas vuugijoon ja nahtamatu liides.

NB!

Vuugisegu tuleb valmistada muldkuiv. Vuukide silumisel
vuugirauaga ei tohi vuugi pinnale tekkida veekelmet, mis voib
oluliselt muuta vuugi tooni. Vajadusel lasta vuugisegul peale
vuukide taitmist ja enne vuugirauaga silumist taheneda. Uritage
vuukimisel kiviplaate mitte maarida, vastasel juhul tuleb need
hiljem puhastada.
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Juhul, kui jarelvuugitud vuukide toon jaab ikkagi erinema tehasevuugist, on vdimalik
vuugid tooni Uhtlustamiseks vastavalt toonitud tsemendipiimaga ule vddbata.
Hermetiseerige ilmastikukindla mastiksiga paneelide ja stardiprofiili, akna- ning
ukselengide, vdimalike labiviikude Umbruse jms vahelised liidesed.

Valmis kivipinda voib peale vuukide taielikku kuivamist (suvel umbes nelja nadala parast)
vajadusel voi soovi korral pesta, toodelda klinkerdliga voi impregneeriva lahusega.

KASUTUSJUHEND

Kivikattega fassaadipaneelid ei vaja ekspluatatsiooni kdigus erilist hooldust. Soovi korral
vdib neid pesta nii kasi- kui survepesuga. Klinkerplaadid on happe- jaleelisekindlad, grafiti
eemaldamiseks fassaadipinnalt vdib kasutada vastavaid lahusteid vdi happelahusid.
Peale fassaadipinna t66tlemist kemikaalidega tuleb fassaad neutraliseerida ning pesta
ohtra veega. Kontrollida tuleb, et kemikaalid ei rikkunud silikooni vdi vuugimastiksiga
taidetud liideseid, vajadusel tuleks need vastavate materjalidega uuesti tihendada.

Iga viie aasta jarel tuleb Ule kontrollida fassaadi vuukide seisukord, vajadusel defektsed
segukihid asendada ning véimalikud praod avada ja tihendada.

Fassaadipindade varskuse taastamiseks voib neid toodelda klinkerdli voiimpregneerivate
lahustega.
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